Проведено ремонтні роботи грунтової дороги в с. Оленівка. 
Вул. Сєвєрна – улаштовано корито під укладання шлаку, та здійснено насип грунтової дороги  шлаком доменним. Товщина насипу 10 см. Протяжність улаштованого покриття 450м. 
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Фото до початку виконання робіт


[image: ]
[image: C:\Users\User\Desktop\Дороги\Благодійний шлак\22.02.2024 Оленівка\4340.jpg]
Процес виконання робіт 
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 Завершення виконання 

Вул. Квіткова – улаштовано корито під укладання шлаку, та здійснено насип грунтової дороги  шлаком доменним. Товщина насипу 10 см. Протяжність улаштованого покриття 400м. 
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Вул. Полякова  - здійснено підготовчі роботи для укладання шлаку.
[image: C:\Users\User\Desktop\Дороги\Благодійний шлак\83028.jpg]



[image: C:\Users\User\Desktop\Дороги\Благодійний шлак\73646.jpg]
image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




